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재하 및 계측2.3 

휨실험은 와 같이 경간 중앙부를 수직으로 누르며 Fig. 5

진행하였다 실험에는 최대용량 가력기가 사용되. 5,000 kN 

었고 가력속도는 로 일정하게 유지되었다 경
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균열이 관찰되었다.

 형강이 사용된 실험체에서도 과 유사한 경향의 H Fig. 6

초기변형률 계측되었다 단면 하부철근의 압축변형률
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